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Синтез гетеробиметаллических соединений 

 Eu и Yb c dpp-bian 

Проба 
С, масс, % 

Eu Yb 

1 0,0070 0,0078 

2 0,0066 0,0074 
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Молекулярные структуры галогенсодержащих 

комплексов лантаноидов  

Молекулярная структура (dpp-bian)Eu(μ-I)Yb(dpp-

bian), тепловые эллипсоиды 50% вероятности 

Молекулярная структура (dpp-bian)Eu(μ-Br)Yb(dpp-

bian), тепловые эллипсоиды 50% вероятности 

Молекулярная структура ((dpp-bian)EuBr)2 

тепловые эллипсоиды 50% вероятности 
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MALDI TOF MS соединения  

(dpp-bian)Eu(μ-I)Yb(dpp-bian)  
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